Il. PRODUKTY DO WNETRZ

Farby strukturalne

SWISS

FORMULA

GtOWNE ZALETY

Farba strukturalna « Dekoracyjny i wielobarwny efekt przestrzennej struktury 3D

do natrysku « Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

« Szeroka paleta koloréw

 Szybka i tatwa aplikacja metoda natryskowa

« Maskuje niewielkie nieréwnosci podtoza

e Mozliwos¢ dodatkowego zabezpieczenia transparentnym lakierem

NoW0SC

ZASTOSOWANIE

Stuzy do maszynowego (natrysk) wykonywania strukturalnych powtok malarskich wewnatrz budynkow w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Tworzy trwata powtoke o atrakcyjnym przestrzennym wygladzie, wysokiej
odpornosci mechanicznej oraz fakturze imitujacej wyglad tapety natryskowej lub te ,nakropka” Przeznaczona zardwno na podfoza mineralne (jak np.: beton, tynk Y, € pienny), jak i na podtoza pokryte dobrze
zwigzang powtoka malarska na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakfadaniem farby strukturalnej, podtoze wymaga przemalowania farba lub

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo kopolimerowe; Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 10 litréw produktu.
Kat A/a. Dopuszczalna wartos¢ maksymalnej zawartosci LZ0 wynosi 30 g/l Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym, oryginalnym

Produkt zawiera ponizej 30 g/I LZ0. opakowaniu, w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem.
Pigmenty: organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne; Opakowanie napoczete szczelnie zamknac i jak najszybciej zuzyc.

Kolory: naturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej
Rozcienczalnik: woda; na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu.

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%;
Orientacyjne zuzycie: ok. 0,30,6 I/m? (w zalenosci od grubosci  ilosci natozonych warstw).

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu grzybéw podtoze
nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazic preparatem ALGIZID. Stare podtoza mineralne nalezy zmy¢ rozproszonym strumieniem wody. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki
lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. W sytuacji, gdy nierdwnosci podtoza s znaczne (od 5 do 15 mm), ciane nalezy wstepnie wyrownac zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie przeszpachlowac masa szpachlowa
PROFINISZ. Przy mniejszych nieréwnosciach (do 5 mm) mozna od razu wyréwnac i wygtadzi¢ podtoze masa szpachlowa PROFINISZ. Podfoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyro zych i/lub szpachlowych nalezy zagruntowac
preparatem . W przypadku naktadania farby strukturalnej na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), nalezy zachowac min. 4-tygodniowy okres sezonowania,
natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach, zas tzw.,suchg zabudowe” bezposrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.
PRZYGOTOWANIE WARSTWY PODKEADOWEJ: Przed nakfadaniem farby strukturalnej podfoze nalezy pomalowac farba lub . W przypadku bardzo chonnych podtozy jak np. tynki gipsowe, przed nanoszeniem farby
nalezy wezesniej zastosowac podkfad gruntujacy AQUALIT. Okres sezonowania zastosowanej na podtozu farby wynosi ok. 14 godzin. Zaleca si¢ wykonanie warstwy podkadowej w kolorze innym niz kolor farby strukturalnej.
PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dtugim okresie magazynowania, a bezposrednio przed uzyciem, farbe nalezy dokfadnie wymieszac (wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem
koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystengji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia farby. W ionych przypadkach farbe mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscia wody
pitnej (dodajac max. 0,1 litra na 10 litrow farby). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.
NAKEADANIE: Przy pomocy urzadzenia natryskowego o cisnieniu roboczym 3-4 atm. i Srednicy dyszy od 2 do 6 mm w zaleznosci od zaktadanego efektu dekoracyjnego. Podczas natrysku pistolet prowadzi¢ prostopadle do podtoza w odle-
gtosci0,4-0,6 m.
WYSYCHANIE: Czas schnigcia natozonej na podtoze farby strukturalnej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48 godzinach.
Powierzchnie narazone na obcieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz wymagajace odpornosci na mycie i szorowanie np. lamperie w korytarzu i klatkach schodowych nalezy dodatkowo zabezpieczyc lakierem MARCHRON. Uwaga: Niska
temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania, nawet do kilku dni. Pomieszczenia zamkniete nalezy po malowaniu wietrzy¢, az do zaniku specyficznego zapachu.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koricowy wykonanej powtoki moze mie¢ wptyw rodzaj podtoza. Dlatego tez, w przypadku wystepowania niejednorodnego podtoza, zaleca sie wczesniejsze przeszpachlowanie catej jego powierzchni
masa szpachlowa PROFINISZ. W celu uniknigcia rdznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebna catosc architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej, metoda
,mokre na mokre”. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nalezy unikac pracy w przeciagu i przy wysokiej wilgotnosci powietrza.




