ST

lll. nistorica PRODUKTY DO KONSERWACJI | RENOWACJI OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

HISTORICA WMS Ce@ownEZEY

Wapienna masa szpachlowa e  Wysoka paroprzepuszczalnos¢ pary wodnej
" * Mineralny sktad

* Redukcja napiec¢ w powtoce

Zawiera mikrowtokna

* Ekologiczna

I Fadoania ok

Gotowa do uzycia wapienna masa szpachlowa na bazie wysokiej jakosci zdyspergowanego wapna. Przeznaczona do wyréwnywania i ujednolicania szorstkich podtozy mineralnych, do zamykania rys oraz do wy chropowatych
podtozy wewnatrz budynkéw na tynkach wapiennych, glinianych, wapienno — cementowych i innych tynkach mineralnych. Wapienna masa szpachlowa ze wzgledu na swoj mineralny sktad znajduje gtownie zastosowanie w pracach kon-
serwatorskich i w budownictwie ekologicznym. Dzieki wysokiej alkalicznosci zapewnia naturalng ochrone przed grzybami i plesnia. Razem z tynkami MINERALIT RESTAURO W tworzy kompletny zestaw produktow wykoriczeniowych
na bazie wapna.

Skfad: wapno zdyspergowane, dodatki mineralne, zagestniki celulozowe, modyfikatory i mikrowtokna; 0dpornosc na spekanie: brak pekniec w strefie do 50 mm od cieriszego korica klina

Kolor: bezowy; Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 17 kg i 7 kg produktu.

Srednie zuzycie: ok.1,8 kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy Przechowywanie: przechowywac w szczelnie zamknigtym opakowaniu, w pomieszczeniu chtodnym,
Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C lecz chronionym przed mrozem.

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: do 3 mm Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji

Przyczepnosc do podtoza betonowego: >0,3 MPa (data produkdji i nr partii podane s3 na opakowaniu).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, suche, wolne od zabrudzen zmniejszajacych przyczepnosc masy tj. pyhu, oleju, thuszczu i resztek starych powtok malarskich i lakiemiczych oraz wolne od oddziatywark
agresywnych srodkéw chemicznych i biologicznych. W przypadku podtozy chtonnych przed natozeniem masy szpachlowej, powierzchnie nalezy zagruntowac gruntem gteboko penetrujacym. W przypadku powierzchni zagrzybionych, przed
natozeniem masy wszelkie porosty nalezy usuna¢ mechanicznie, a nastepnie odkazic preparatem AL G1710. Swieze tynki cementowe, cementowo-wapienne i podtoza betonowe mozna szpachlowac po uptywie 34 tygodni.
NAKEADANIE: Bezposrednio przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszarka wolnoobrotowa. Mase szpachlowa nanosi¢ na podtoze cienka, rownomierng warstwa na grubos¢ od T mm do 3 mm, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej.

WYSYCHANIE: Natozona na podfoze masa szpachlowa o grubosci do 3 mm przy wysychaniu w temy ze +20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 65% nadaje sie do dalszej obrébki po 24 godzinach. Uwaga: Przy niskich temperaturach
powietrza i Scian oraz wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza wydtuzaja sie czasy schniecia i powstaje ryzyko powstania nieestetycznych plam.
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