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lll. istorica PRODUKTY DO KONSERWACJI | RENOWACJI OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

DITNCI AN 3. Zaprawy mineralne
WAPIENNE

R E ST A U RO W8 —  Wysoka odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
¢ tagodna reakcja wiazania bez naprezen i rys

. . | ¢ Tradycyjny (historyczny) sktad
Waplenna renowacyjna A ¢ Mineralny charakter

Zaprawa tynka rska * Bardzo wysoka paroprzepuszczalnos¢
[ i .- i ¢ (Ograniczona nasiakliwos¢ powierzchniowa
) * Naturalna zdolnos¢ regulagji wilgotnosci powietrza
| ¢ Jabezpiecza przed porostem glonéw i grzybéw

Do obrdbki recznej i maszynowej
¢ Zawiera mikrowtdkna

Sucha, mineralna zaprawa tynkarska na bazie wysoko hydraulicznego wapna, przeznaczona do recznego lub maszynowego wykonywania tradycyjnych wapiennych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw wspétczesnych
i zabytkowych. Bardzo starannie dobrane surowce i receptura sprawiaja, ze tynk przypomina stare, tradycyjne zaprawy wapienne spefniajac réwnoczesnie wszystkie wymagania stawiane aktualnie tynkom zewnetrznym. Moze by¢ stoso-
wana zaréwno jako tynk jedno- lub wielowarstwowy na wszelkich typowych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapi towy, yigipsowy).

Bazowy srodek wiazacy: wapno hydratyzowane; Absorpcja wody: kat. W1 (c<0,4kg/m?mm®?);

Gestos¢ stwardnietej zaprawy w stanie suchym: ok. 1420 kg/m? Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \ < 0,39 W/m*K dla P=50%, A < 0,44 W/m*K dla P=90%;
Grubosc ziarna: do 0,8 mm; Wytrzymatos¢ na $ciskanie: kat CS 11 (od 1,5 do 5,0 N/mm?);

Proporcje mieszania: ok. 5,0 | wody na 25 kg zaprawy; Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p <13.

Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: nie mniej niz 2 godziny; Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajace 25 kg produktu.

Czas otwartego schniecia: ok. 60 minut (w zaleznosci od chtonnosci podtoza); Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknigtym, oryginalnym opakowaniu,

Barwa: naturalna biel; w pomieszczeniu suchym i zapewniajacym ochrone przed wilgocia i mrozem.

Srednie zuzycie: ok. 1,7 kg/m” na kazdy 1 mm grubosci warstwy; Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: GP (ogdInego przeznaczenia); na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opal

Przyczepnosé: > 0,1 N/mm?;

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), nie przemarzniete, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw
i/lub grzybow podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmyc wodg i odkazic preparatem ALGIZID. Podtoze w strefie przyziemia budynku nalezy zabezpieczy¢ przed podciaganiem kapilarnym wilgoci lub tez wilgocia przenikajaca
z zewngtrz budynku. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) nalezy starannie usunac. Stare i/lub zabrudzone podfoza umyc i odttuscic wodq z dodatkiem prepara-
tu CLEANFORCE. W przypadku wystepowania duzych nieréwnosci zaleca sie wezesniejsze wyréwnanie podtoza przy uzyciu zaprawy wyréwnawczej. Podtoza przed naktadaniem zaprawy MINERALIT RESTAURO W nie trzeba gruntowac.
Sciany z materiatow chtonnych w szczegdlnych warunkach nalezy przed tynkowaniem obficie zrosi¢ woda.

PRZYGOTOWANIE TYNKU: Do pojemnika z odmierzong iloscia czystej, zimnej wody (5,0 | na 25 kg zaprawy), stopniowo wsypywac zawartos¢ opakowania i doktadnie wymiesza¢ (mieszarka/wiertarka wolnoobrotow z mieszadtem),
az do uzyskania jednorodnej masy, wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawe pozostawic nastepnie na ok. 5 minut, aby dojrzata. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe dokfadnie wymieszac. W zaleznosci od temy y i wilgotnosci
powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 2 godziny.

NAKEADANIE: Przy recznym sposobie nakfadania nalezy kielnia stalow nanies¢ zaprawe na Sciang i wyréwnac fata tynkarska. Po wstepnym zwiazaniu natozong zaprawe zatrze¢ paca z gabki lub filcu. Przy duzych powierzchniach zaleca
sie uzycie agregatu tynkarskiego. Zalecana grubos¢ naktadania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej na stropy — min. 10 mm, na $ciany — min. 10 mm, na zewnatrz budynku — min. 15 mm (12 mm — jezeli warstwa wykoriczeniowa jest
tynk cienkowarstwowy). Zaprawe tynkarska mozna naktadac miejscowo na grubos¢ max. 30 mm w jednej warstwie. W przypadku duzych powierzchni, warstwe przekraczajaca 20 mm nalezy naktadac na dwa razy stosujac metode ,mokre
na mokre”. W miejscach pofaczenia $cian z innymi materiatami budowlanymi oraz w miejscach wystepowania bruzd instalacyjnych nalezy wtopié w tynk siatke z wiokna szklanego o gramaturze 145+175 g/m2 Uwaga: Produkt posiada
odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku wystapienia kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscia wody, a w razie wystapienia podraznien zasiegna¢
porady lekarza.

WYSYCHANIE: Natozona na podtoze zaprawa tynkarska moze by¢ poddana dalszej obrdbce przyjmujac jeden dzien wysychania na kazdy 1 mm grubosci tynku (przy wysychaniu w temperaturze +20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza
65%). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wiazania, nawet o kilka dni. Nowo natozona zaprawe tynkarska chronic przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego utwardzenia i zwiazania.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas naktadania i wigzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C oraz temp. podtoza powyzej +5°C. Nalezy unika¢
pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej zaprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umyc¢ woda. Uwaga: W przypadku naktadania powtoki malarskiej na renowacyjnej wyprawie tynkarskiej nalezy jej powierzchnie 2-krot-
nie pomalowac farb krzemianowa CALSILIT F lub farba polikrzemianowa NOVALIT F. Malowanie mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu (utwardzeniu) wykonanej wyprawy i zastosowaniu odpowiedniego preparatu
gruntujacego. Przy czym, nalezy zwrdcic szczeglng uwage na odpowiednie warunki wysychania natozonej wyprawy tynkarskiej.

Wyréb spetnia wymagania normy: PN EN 998-1

Katalog produktowy dotyczace zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia (GP).
Produkt posiada Atest Higienieczny PZH




